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' ' APPLICAZIONE ' 1.2 : ' 3 - g
DENOMINAZIONE e RIF. alla DoP: finelj(;l)c/airz41;raz. fine grosso in frazione Rl

1 Aggregati per calcestruzzo

2 Aggregati per mata

3 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego
in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

4 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aero-
porti e altre aree soggette a traffico

Ghiaia 8/20

Ghiaia 20/26

EN 13043
EN 13242
EN 13139
EN 12620

Sabbia macinata 0/4 |
™)

| | | RIF.AINOMI COMMERCIALI SUL DDT
X X1 X1 -Ultime due cifre anno-applicaz. marcatura

BE
X . Forma dei granuli/particelle (categoria Fi, Sl)
XX X | Granulometria (designazione d/D)

... Categoria (categbria G) - GCBO/ZO
. X .. Categoria (categoria G} -

.. Categoria (categoria Q) - GAQO - —

HU! Sabbia lavata 0/4
i
| Sabbiafine 0/3

2

Forma dei granuli/particelle (v.d. Fl, cat. Fi, Si) NR

Z
=

Forma dei granuli/particelle (categoria Fi, Si)

... Categoria di tolleranza per agg. grossi (categoria G.)
"1 _[x] | | categoria ditolleranza (categoria GT, GT,, GT,)

... Categoria di tolleranza (categoria G, G, )

Massa volumica dei granuli (v.d. Mg/m?3) (%)

X ..n Massa volumica in mucchio L
| | Pulizia:
- . Contenuto polveri/fini (categoria f, categoria)
e ..= -Cogi?_nuto polveri/fini (categoria f)
x|

Contenuto polveri/fini (categoria f)

x| x|%|x| Qualita delle polverifini (v.d. max %) T 101% |
X BB . Qualita dells polveri/fini.(v.d. g/kg MB, categoria MB) .. I NR -.-'MWB'FNH

| x|x|x| Qualita delle polveriffini (vd.E)
| | Ix]|x]| cContenuto di conchiglie (categoria SC)

... Perc. dt ﬁarticellelsupeﬂici frantumate (cat.d) -

X .. Perc. di particelle/superfici frantumate (cat. C)
) 4 .. Affinita al legami bituminosi (v.d. % copert. bitume)

.. gpigoloslté (categoria E ..}
... Resistenza alla:

... X Frammegntazione/frantumazione {cat. LA, S2)
.. Frammentazione/frantumazione (cat. LA, SZ)

.. Frammentazione/frantumazione (cat. LA, SZ)
. Levigabflité (categoria VL, PSV)

. Abragione (categoria AAV, A,)

l

Usura/attrito (categoria M, )

Usura/attrito (categoria M,,)

_

... _Composiiione contenuto:

.. Composizione degli aggrgggt} grossi riciclati (cat.)
... Composizione chimica

| |x|x| Clorrid. % C)

. X Solfati solubili in acido (categoria AS)
.. Zolfo totale (v.d. % S) -
... Zoifo totale (categoria S) N

.. Solfati sol. in acqua degli aggreg. riciclati {cat. SS)

Costituenti che alterano la velocita di presae |

indurim. del cis/malte/miscele legate leg. idraulic.:
. contenuto di sostanza umida/acido fulvico non rilevabile non rilevabile
.. presenza di impurezze oi'ganiche (v.d. % massa) - <0,1
.. X influen. agg. riciclati tempo iniz. presa cemento {cat. A) mm

Presenza di impurita (v.d. % massa) | ——
X ... Contaminanti leggeri grossi (categoria m, .. —

= X Contemjto di carbonato (v.d %)

Stabilita di volume ' | ' - —

Ritiro pér essicamento (v.d. % WS)

Costituenti che influenzano la
X | stabilita;di volume della scoria

d’altoforno raffreddata in aria (v.d.)

xp il

Come si’:pra (categoria V)

-

il - —————

Disintegfazione del ferro (v.d.)
~ Materiali idrosolubili (v.d. % WS)

Perdita al fuoco (v.d. % in massa) _ .

[ ] Aasoroimenta arscaua va e wA ) | 0%
.. Assorbimento di acqua come screening
1

| | | | perlaresistenza gelo/disgelo (categoria WA, ) (%
Emissione di radioattivita (v.d.) | __

Rilascio di idrocaburi poliaromatici assente assente assente
R 1R Fupe MSya

Rilascio di altre sostanze pericolose - assente e t
F, S

X Durabilita al gelo/disgelo (v.d. F, MS, cat. F, MS) Fore MS,,
| | [x|x]| ourabilita alla reazione alcali-silice (v.d.)

... Resistenza allo shock termico (v.d. V ) “ — ' -
%[X] | | “Sonnenbrand’ delbasaito categoriaSBy) | SBy, | - | - | - | sB, | - | sBe |

i . 1 [ r

NR = NESSUN REQUISITO .Folr“'n'itufa dellé-Dichiarazione di ﬁlj:'restazione (DoP): www.colliniprodotti.if
NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA
v.d. = VALORE DICHIARATO

(*) metodi 8,9 EN 1097-6 (**) aggregato non reattivo B
("") aggregati con D > 99% per cui & disponibile, su richiesta, la granulometria tipica . .

pxgxdxp o 1

. Disinteg_fi'azione del silicato di dicalcio (v.d.)
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